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ZAWARTOŚĆ FRAKCJI GRUNTU

FRAKCJE GRUNTU
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1. ZAGĘSZCZENIE GRUNTÓW NIESPOISTYCH

0 0,33 0,67 0,80 1,0 [ - ]ln szg zg bzg
I D

0 15 35 65 85 100bln ln szg zg bzg [%]

- bardzo luźny                                 
- średniozagęszczony                    
- bardzo zagęszczony

- luźny                           
- zagęszczony              

bln ln
szg zg

bzg

2. KONSYSTENCJA GRUNTÓW SPOISTYCH
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NN nasyp niekontrolowany

Gb gleba 

PΠΠΠΠ piasek pylasty

Pd piasek drobny

Ps piasek średni

Pr piasek gruby

Po pospółka

Pg piasek gliniasty

G glina 

Gp glina piaszczysta

GΠΠΠΠz glina pylasta zwięzła

P piasek

Ż żwir

K kamienie

ΠΠΠΠ pył

Warstwy Rodzaj Rodzaj Stan ρρρρ Wn Cu ΦΦΦΦ' Eo Mo k10 symbol skonsolid.

i podwarstwy gruntu gruntu gruntu t · m-3 % kPa o MPa MPa m/d  gruntów spoistych

gruntów PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1/2 PN-81/B-03020

1 2 3 4 gm 5 gm 6 gm 7 gm 8 gm 9 gm 10 gm 11
u

I a Pd FSa ID < 0,50 0,9 1,70 0,9 19 1,1 - - 29,2 0,9 30,0 0,9 40 0,9 -

u

I b Pd, PΠ FSa, siSa ID = 0,70 0,9 1,85 0,9 14 1,1 - - 31,5 0,9 65,0 0,9 88 0,9 -

u i

I c Ps, Po MSa, SaGr ID = 0,55 0,9 1,85 0,9 14 1,1 - - 33,4 0,9 90,0 0,9 108 0,9 -

iu i i

II a G, Gp saclSi, clSa IL = 0,30 1,1 2,08 0,9 14,4 1,1 28,0 0,9 16,4 0,9 22,0 0,9 28 0,9 B

iu i i

II b G, Gp saclSi, clSa IL = 0,14 1,1 2,14 0,9 13,5 1,1 34,0 0,9 19,5 0,9 32,0 0,9 42 0,9 B

iu i i

II c G saclSi IL = 0,08 1,1 2,17 0,9 11,5 1,1 37,0 0,9 20,6 0,9 40,0 0,9 50 0,9 B

iu i i

III a G, Gp saclSi, clSa IL = 0,06 1,1 2,17 0,9 11,6 1,1 48,0 0,9 24,0 0,9 54,0 0,9 65 0,9 A

iu

III b G saclSi IL = 0,00 1,1 2,20 0,9 11,0 1,1 50,0 0,9 25,0 0,9 68 0,9 80 0,9 A

UOGÓLNIONE WARTOŚCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW
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